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PARTIE SPECIFIQUE

1. Description technique du produit

cSTB

Le systeme d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant « REVITHERM », objet de
la présente Evaluation Technique Européenne (désignée ci-aprés par ETE) et appelé ETICS
dans la suite du texte, est un kit congu et mis en ceuvre conformément aux prescriptions du
Fabricant, déposées au CSTB. L'ETICS comprend les composants listés dans le tableau
suivant, qui sont fabriqués en usine par le Fabricant ou par un fournisseur. LETICS est mis
en ceuvre sur site avec ces composants.

L’ETICS comprend également des accessoires qui sont définis au paragraphe 3.2.2.5 de
'ETAG 0041 lIs doivent étre utilisés conformément aux prescriptions du Fabricant.

L’ETICS est décrit suivant son mode de fixation, comme défini au paragraphe 2.2 de

FETAG 004.
N Quantité Epaisseur
M fixation m n
ode de fixatio Composant (kgim?) (mm)
Produits isolant
Panneaux en polystyréne expansé « standards » (PSE), 20 3 300
cf. Annexe 1 (1/2)
Panneaux en polystyréne expansé « spéciaux » (PSE) avec
rainure sur la face destinée a étre revétue par la couche de base : 50 & 300
« Panneaux ISO Bossage », cf. Annexes 5
ETICS collé
(uniquement Callizs
collé ou collé .
avec chevilles ENDUIT COLLE : pate, a base de liant 3,0a 315
supplémentaires) | acrylique & mélanger avec 30 & 37 % en poids [produit —
de ciment gris CEM II/A ou B 32,5 R prépare]
PPG Mortier Poudre Collage - Calage : 252330
poudre, a base de ciment gris, a mélanger avec [[;oudré] —
environ 27 % en poids d’eau
Chevilles supplémentaires pour isolant
Cheuvilles plastiques, cf. Annexe 2 (1/2) — —
Produits isolant
ETICS fixé Panneaux en polystyréne expansé « standards » (PSE), 40 2 300
mécaniquement cf. Annexe 1 (1/2)
par chevilles et
produit de calage | panneaux en polystyréne expansé « spéciaux » (PSE) avec
rainure sur la face destinée a étre revétue par la couche de base : 50 a 300
« Panneaux ISO Bossage », cf. Annexes 5

1 L’ETAG 004 est disponible sur le site internet de 'EOTA : www.eota.eu.
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N Quantité Epaisseur
M fixat t
ode de fixation Composan Eame) i)

Produits de calage
ENDUIT COLLE : pate, & base de liant acrylique 30a3,5
a mélanger avec 30 & 37 % en poids de ciment [produit —

ETICS fixé gris CEMIlI/AouB 32,5R prépare]

mécaniquement

par chevilles et PPG Mortier Poudre Collage - Calage : poudre, 25330

produit de calage | a base de ciment gris, & mélanger avec environ [p’)oudr(’e] -
27 % en poids d’eau
Chevilles pour isolant
Cheuvilles plastiques, cf. Annexe 2 (1/2) — —
Produit isolant
Panneaux en polystyréne expansé « standards » (PSE), 40 3 200
cf. Annexe 1 (2/2)

ETICS fixé Profilés pour isolant

mécaniquement - -

par profilés Profilés en polychlorure de vinyle (PVC),
cf. Annexe 6 o o
Chevilles pour profilés
Cheuvilles plastiques, cf. Annexe 2 (2/2) — —
Enduit de base
ENDUIT COLLE : pate, a mélanger avec 30 a 37 Movenne :
% en poids de ciment gris CEM II/AouB 325R a Environ 6,0 3 O%séche-]
base de copolymeére acrylique en dispersion [produit M imale -
aqueuse, de charges carbonates et siliceuses et préparé] 2 'nmaﬁ :
des adjuvants spécifiques /5 [séche]

Tout mode de
fixation

Armatures

Treillis en fibres de verre (armatures normales et renforcées), cf. Annexe 3

Produits d’impression

REVITHERM PRIM :
Liquide pigmenté (& diluer avec 10 % en poids

. R . . . Envi
d’eau maximum) & base de liant acrylique, a r(;v;rgn —
appliquer avant les finitions a base de liants '
acryliques et a base de liants acrylosiloxanes
SILIKAMAT PRIM : )
Liquide pigmenté a base de liant silicate, a Environ L
appliquer avant les finitions a base de liants 0,20
silicates
Revétements de finition
Pates prétes a 'emploi, liant acrylosiloxane :
- CREPITEX TR 1.5 (granulométrie 1 mm) 15a1,8
- CREPITEX TR 2.0 (granulométrie 1 mm) Environ 2,0
Pate préte a I'emploi, liant acrylosiloxane : 25326 Régulée par la
- CREPITEX TR 2.5 (granulométrie 1,5 mm) ' ' granulométrie
Pate préte a I'emploi, liant acrylique : 20a25
- PANTIGRES n°2 (granulométrie 2 mm)
Pate préte a I'emploi, liant acrylique : 20435

- CREPITEX Modelable (granulométrie 0,7 mm)

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015
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o Quantité Epaisseur
Mode de fixation Composant (kg/m?) (mm)
Pates prétes a I'emploi :
- CREPITEX Systéme Lisse 1.5
= CREPITEX TR 1.5 (a appliquer avant CREPITEX 15a1,8
MODELABLE)
= CREPITEX MODELABLE 15a20
- CREPITEX Systéme Lisse 2.0
= CREPITEX TR 2.0 (a appliquer avant CREPITEX 20a25
MODELABLE)
» CREPITEX MODELABLE 15a20
Pates prétes a I'emploi :
- CREPITEX Systéme Lisse 1.5 Peinture
= CREPITEX TR 1.5 (a appliquer avant CREPITEX 15318
MODELABLE) ' '
= CREPITEX MODELABLE (a appliquer avant 5
15a20
Perloxane)
= Perloxane 2x0,14 L/m2
- CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture
= CREPITEX TR 2.0 (a appliquer avant CREPITEX 20a25 Régulee par la
MODELABLE) granulométrie
= CREPITEX MODELABLE (a appliquer avant 15420
Perloxane)
= Perloxane 2x0,14 L/m2
Tout mode de Pates prétes a 'emploi, liant acrylosiloxane :
fixation - CREPI INITEX 2.0 (granulométrie 1 mm) 2,0
- CREPI INITEX 2.5 (granulométrie 1,5 mm) 2,5
- PANTI INITEX n°2 (granulométrie 2,0 mm) 2,5
Pates prétes a I'emploi, liant silicate :
- SILIKAMAT TALOCHE 2.0 (granulométrie 1 mm) 1.8
- SILIKAMAT TALOCHE 2.5 (granulométrie 1,5 mm) 2,5
Pates prétes a 'emploi, liant silicate :
- SILIKAMAT Systéme Lisse 2.0
= SILIKAMAT TALOCHE 2.0 (a appliquer avant 1,8
SILIKAMAT MODELABLE)
= SILIKAMAT MODELABLE (granulométrie 0,7 mm) 15
Peinture :
Perloxane
- Peinture destinée a revétir la couche de base dans
les rainures des panneaux « spéciaux » : « Panneaux
ISO Bossage »
ou 2x0,14 Lim2 i
- Peinture destinée a revétir le revétement de finition
Crépitex Systéme Lisse 1.5 ou Crépitex Systeme
Lisse 2.0 (pour constituer le revétement de finition
Crépitex Systeme Lisse 1.5 Peinture ou Crépitex
Systéme Lisse 2.0 Peinture)

L’ETICS est congu pour donner une isolation thermique satisfaisante aux murs sur lesquels il
est appliqué. La résistance thermique minimale de 'ETICS doit étre supérieure a 1,0 m2.K/W.

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015 page 4 sur 25



3.1
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Les composants sont protégés de I'humidité durant le transport et le stockage au moyen
d’emballages appropriés, a moins que d’autres mesures ne soient prévues a cet effet par le
Fabricant.

Spécification de I'emploi prévu conformément au Document d’Evaluation
Européen applicable (ci-aprés désigné par DEE)

Cet ETICS est destiné a [lisolation thermique des murs extérieurs de batiments en
maconnerie d’éléments (briques, blocs, pierres, etc.) ou en béton (béton banché ou panneaux
préfabriqués).

L’ETICS peut étre mis en ceuvre sur des murs verticaux neufs ou existants (rénovation). Il
peut également étre mis en ceuvre sur des surfaces horizontales ou inclinées qui ne sont pas
exposées aux précipitations.

L’ETICS est constitué déléments de construction non porteurs. Il ne contribue pas
directement a la stabilité du mur sur lequel il est appliqué, mais il peut contribuer a sa
durabilité en améliorant la protection contre les effets des intempéries.

L’ETICS n’est pas congu pour assurer I'étanchéité a I'air des murs.

Les dispositions prises dans la présente ETE sont basées sur une durée de vie présumée
d’au moins 25 ans, a condition que I'ouvrage de construction fasse I'objet d’'une conception,
d’'une mise en ceuvre, d’'une maintenance et d’une réparation appropriées. Les indications
relatives a la durée de vie ne peuvent pas étre interprétées comme une garantie donnée par
le Fabricant ou par I'Organisme d’Evaluation Technique, mais doivent seulement étre
considérées que comme un moyen pour choisir les produits appropriés pour la durée de vie
économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

La conception, la mise en ceuvre, la maintenance et la réparation de I'ouvrage de construction
doivent tenir compte des principes donnés au chapitre 7 de 'ETAG 004 et doivent étre
réalisées conformément aux instructions nationales.

Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour leur
évaluation

Les performances de 'ETICS, en relation avec les exigences fondamentales relatives aux
ouvrages de construction (désignées ci-aprés par EFAQO), ont été déterminées conformément
aux chapitres 4, 5 et 6 de 'ETAG 004.

Ces performances, données dans les paragraphes qui suivent, sont valides tant que les
composants sont ceux décrits au § 1 et dans les Annexes 1 a 6 de cette ETE.

Résistance mécanigue et stabilité (EFAO 1)

Sans objet.
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3.2 Sécurité en cas d’incendie (EFAO 2)

Réaction au feu :

cSTB

Taux de matiére Taux d’agent Classe
Configuration organique ignifugeant selon
déclaré @ déclaré @ EN 13501-1
Produit isolant :
Panneaux PSE blanc ou gris, classe de
réaction au feu E, épaisseur < 300 mm
Enduit de base : ; ) ; .
ENDUIT COLLE Endug (Ajre(ylonase : Endunod;)base :
Produit d'impression : Produit Produit
REVITHERM PRIM d’'impression : d’'impression : C—s2 do
Armatures : 12,7% 0% '
- ARMATURE 500 (R 131 A 101 C+) Revétements de Revétements de
- ARMATURE 150 (R 131 A 102 C+) finition finition -
- ARMATURE 500 (0161-CA) 11,6 12,6 % 04123 %
Revétements de finition :
- CREPITEX TR 2.0
- CREPITEX TR 2.5
Produit isolant :
Panneaux PSE blanc ou gris, classe de
réaction au feu E, épaisseur < 300 mm
Enduit de base :
ENDUIT COLLE
. ) . Enduit de base : Enduit de base :
Produits d'impression : 7.4 % 0%
- REVITHERM PRIM
- SILIKAMAT PRIM Produits Produits
d’impression : d’'impression :
Armatures : 9,7212,7% 0 % B —s2,d0
- ARMATURE 500 (R 131 A 101 C+)
- ARMATURE 150 (R 131 A 102 C+) Revétements de | Revétements de
- ARMATURE 500 (0161-CA) finition : finition :
6,5a75% 0a232%
Revétements de finition :
- CREPI INITEX 2.0
- CREPI INITEX 2.5
-PANTIINITEX n°2
- SILIKAMAT TALOCHE 2.0
Produit isolant :
Panneaux PSE blanc ou gris, classe de
réaction au feu E, épaisseur < 300 mm
Enduit de base : . ) . .
ENDUIT COLLE Endug (Aireo/base : Endwtod; base :
4 % ()
Produit d'impression : . .
SILIKAMAT PRIM . Produit , Produit
d’'impression : d’impression : E
Armatures : 9,7 % 0%
- ARMATURE 500 (R 131 A 101 C+) A .
- ARMATURE 150 (R 131 A 102 C+) Rev‘?itrﬁgqoenn_ts de Rev‘;ﬁ{?;”@ de
- ARMATURE 500 (0161-CA) 52366 % 0%
Revétements de finition :
- SILIKAMAT TALOCHE 2.5
- SILIKAMAT Systéme Lisse 2.0

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015
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3.3
331

cSTB

Taux de matiéere Taux d’agent Classe
Configuration organique ignifugeant selon
déclaré @ déclaré @ EN 13501-1
Produit isolant :
Panneaux PSE blanc, classe de réaction
au feu E, épaisseur < 300 mm
Enduit de base :
ENDUIT COLLE
Produit d'impression : Enduit de base : | Enduit de base :
REVITHERM PRIM 7.4 % 0%
Armatures : Produit Produit
- ARMATURE 500 (R 131 A 101 C+) d’impression : d’impression : E
- ARMATURE 150 (R 131 A 102 C+) 12.7 % 0%
- ARMATURE 500 (0161-CA)
Revétements de Revétements de
Revétements de finition : finition : finition :
- CREPITEXTR 1.5 119a142% 0%
- PANTIGRES n°2
- CREPITEX Modelable
- CREPITEX Systéme Lisse 1.5
- CREPITEX Systéme Lisse 2.0
- CREPITEX Systéme Lisse 1.5 Peinture
- CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture
Autres configurations — — F@

Absorption d’eau — essai de capillarité

Hygiéne, santé et environnement (EFAO 3)

3.3.1.1 Absorption d’eau de la couche de base armée

Aprés 1 heure : absorption d’eau < 1 kg/m?2

Aprés 24 heures : absorption d’eau < 0,5 kg/m?

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015

(@) Pourcentage déclaré par le Fabricant, relatif & la masse séche du composant non préparé.
@ Performance non déterminée.

Note : un scénario européen de référence pour le feu n’a pas été défini pour les facades.
Dans certains Etats Membres, il se peut que la classification de 'ETICS suivant la norme EN
13501-1 ne soit pas suffisante pour I'utilisation en fagades. Une évaluation complémentaire
de 'ETICS conformément aux dispositions nationales (par exemple sur la base d’'un essai
grande échelle) peut étre nécessaire pour respecter la réglementation des Etats Membres, a
moins que le systéme de classification européenne existant ait été achevé.
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3.3.1.2 Absorption d’eau du systéme d’enduit

cSTB

Systéeme d’enduit :

Absorption d’eau apres 24 heures

Couche de base armée + couche d’impression +
revétements de finition indiqués ci-dessous

< 0,5 kg/m? > 0,5 kg/m?

-CREPITEX TR 1.5

-CREPITEX TR 2.0

-CREPITEX TR 2.5

-PANTIGRES n° 2

-CREPITEX Modelable

-CREPITEX Systeme Lisse 1.5
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0
-CREPITEX Systéme Lisse 1.5 Peinture
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture
-CREPI INITEX 2.0

-CREPI INITEX 2.5

-PANTI INITEX n°2

-SILIKAMAT TALOCHE 2.0
-SILIKAMAT TALOCHE 2.5

- SILIKAMAT Systeme Lisse 2.0

3.3.2 Etanchéité a l'eau

3.3.2.1 Comportement hygrothermique

Des cycles chaleur-pluie et chaleur-froid ont été réalisés sur une maquette. L’'ETICS est

évalué comme résistant aux cycles hygrothermiques.

3.3.2.2 Comportement au gel-dégel

Les absorptions d’eau de la couche de base armée et des systémes d’enduit sont inférieures
a 0,5 kg/m? aprés 24 heures. L’ETICS est ainsi évalué comme résistant au gel-dégel.

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015
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3.3.3 Résistance aux chocs

cSTB

Catégorie d’utilisation

Systéme d’enduit :
Couche de base armée + couche d’impression + Simple Double Armature
revétement de finition indiqué ci-dessous armature armature renfor(t:ee +
normale normale armature
normale
-CREPITEXTR 1.5 S .
-CREPITEX TR 2.0 Catégorie llI Catégorie Il
-CREPITEX TR 2.5 Catégorie Il Catégorie |
-PANTIGRES n° 2 Catégorie Il Catégorie Il
-CREPITEX Modelable Catégorie Il
-CREPITEX Systéme Lisse 1.5
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0
Catégorie Il Catégorie |
-CREPITEX Systéme Lisse 1.5 Peinture
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture
-CREPI INITEX 2.0
-CREPI INITEX 2.5 Catégorie Il
-PANTI INITEX n°2
-SILIKAMAT TALOCHE 2.0 Carcgore Il Catégorie Il Catégorie |
-SILIKAMAT TALOCHE 2.5 9 g
- SILIKAMAT Systeme Lisse 2.0 Catégorie |

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015
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3.3.4 Perméabilité a la vapeur d’eau — résistance a la diffusion de vapeur d’eau

Systéme d’enduit : i
Couche de base armée + couche d’impression + Epaisseur d’air équivalente sq (m)
revétement de finition indiqué ci-dessous

<1,0
(Résultat d’essai obtenu
avec CREPITEX TR 2.0:0,8)

-CREPITEX TR 1.5
-CREPITEX TR 2.0

<10

-CREPITEXTR 2.5 (Résultat d’essai obtenu : 0,9)

<10

-PANTIGRES n® 2 (Résultat d’essai obtenu: 0,7)

<20

-CREPITEX Modelable (Résultat d’essai obtenu : 1,1)

<20
(Résultat d’essai obtenu avec
CREPITEX Systéme Lisse 2.0 : 1,1)

-CREPITEX Systéme Lisse 1.5
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0

<1,0
(Résultat d’essai obtenu avec
CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture : 0,8)

-CREPITEX Systéme Lisse 1.5 Peinture
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture

-CREPI INITEX 2.0 <1,0

-CREPI'INITEX 2.5 (Résultat d’essai obtenu avec

-PANTI INITEX n°2 CREPIINITEX 2.5:0,7)
<1,0

- SILIKAMAT TALOCHE 2.0

-SILIKAMAT TALOGHE 2.5 (Résultat d’essai obtenu avec

SILIKAMAT TALOCHE 2.5:0,2)

<10

-SILIKAMAT Systeme Lisse 2.0 (Résultat d’essai obtenu: 0,3)

3.3.5 Emission de substances dangereuses
L’ETICS appartient a la Catégorie S/W2, selon le Technical Report EOTA n° 034.
Une déclaration écrite a été soumise par le Fabricant.

En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses incluses dans cette
ETE, il est possible que d’autres exigences s’appliquent a 'ETICS par rapport & son domaine
d’application (par exemple, transposition de la législation Européenne et lois nationales,
réglementation et dispositions administratives). Afin de respecter les dispositions du
Réglement (UE) n° 305/2011, ces exigences doivent aussi étre satisfaites lorsque et ou elles
s’appliquent.
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3.4 Sécurité d’utilisation et accessibilité (EFAO 4)
3.4.1 Adhérence
3.4.1.1 Adhérence de la couche de base armée sur l'isolant
e Etatinitial : adhérence > 0,08 MPa
e Apres vieilissement : adhérence > 0,08 MPa
e  Aprés cycles gel-dégel : essai non réalisé (cf. § 3.3.2.2 de cette ETE).

3.4.1.2 Adhérence de la colle sur le support et sur l'isolant

ENDUIT COLLE et PPG Mortier Poudre Collage - Calage :

Adhérence (MPa) apres :

S e 48 h immersion eau + 48 h immersion eau +

2 h a 23°C-50% HR 7 jours a 23°C-50% HR
Béton >0,25 >0,08 >0,25
Isolant >0,08 >0,03 >0,08

L’ETICS peut ainsi étre mis en place sur le support par application de colle sur les surfaces
minimales suivantes :

Résistance en traction perpendiculaire aux faces du PSE

> 100 kPa > 120 kPa > 150 kPa
ENDUIT COLLE 35% 35% 35%
PPG Mortier Poudre 30% 25% 20%
Collage - Calage

3.4.2 Résistance au déplacement
Essai non requis car 'ETICS remplit le critére suivant :

E.d <50.000 N/mm

E module d’élasticité de la couche de base sans armature (MPa)

d épaisseur moyenne a I'état sec de la couche de base (mm)
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3.4.3

Résistance au vent

3.4.3.1 Résistance au vent de 'ETICS fixé mécaniquement par chevilles

cSTB

Chevilles

Diameétre de la rosace
(mm)

Raideur de la rosace
(KN/mm)

Chevilles placées

Type Panneaux PSE
Résistance a la traction
Produit isolant | perpendiculaire aux =120
faces (kPa)
Epaisseur (mm) =60 >80 =100
Minimale : 506 Minimale : 649 Minimale : 658

en joint : Rjoint (N)

Force en plein : Rpiein (N) ] ) )
el Moyenne : 512 Moyenne : 657 Moyenne : 688
(e§sa| de . , Minimale : 429 Minimale : 554 Minimale : 611
déboutonnage) | Chevilles placées
en joint : Rjoint (N)
Moyenne : 455 Moyenne : 570 Moyenne : 616
Diameétre de la rosace
(mm) 260
Chevilles
Raideur de larosace
(kN/mm) 206
Type Panneaux PSE
Résistance ala traction
Isolant perpendiculaire aux 2120
faces (kPa)
Epaisseur (mm) > 60 >80 =100
. , Minimale : 509 Minimale : 707 Minimale : 949
Chevilles placées
Force en plein : Rpiein (N) _ _ .
e Moyenne : 520 Moyenne : 720 Moyenne : 968
(e:ssal de . , Minimale : 433 Minimale : 610 Minimale : 806
déboutonnage) | Chevilles placées

Moyenne : 464

Moyenne : 617

Moyenne : 821

En cas d'utilisation de chevilles montées « a coeur », les valeurs ci-dessus s’appliquent pour
une épaisseur d’isolant supérieure ou égale a 80 mm et un diamétre de rosace égal a 60 mm.

Les chevilles pouvant étre utilisées sont décrites dans I'Annexe 2 (1/2) de cette ETE.

La résistance de calcul au vent de 'ETICS est déterminée comme suit :

Rplein- nplein + Rjoint- njoint

R4 = ”
npiein ~ Nombre de chevilles placées en plein, par m2
Neint  Nombre de chevilles placées en joint, par m?
Y coefficient national de sécurité
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3.4.3.2 Résistance au vent de 'ETICS fixé mécaniquement par profilés

3.4.4

3.5

3.6

3.7

Type panneaux PSE

Epaisseur (mm) =60

Résistance a la traction

Produit isolant perpendiculaire aux faces (kPa) 2150 2180

Résistance au cisaillement (N/'mm?) =>0,02 >0,05
Module de cisaillement (N/mm?) 21,0 215
Minimale : 950 Minimale : 1250
a+b®w
Moyenne : 1010 | Moyenne : 1320
Force. maximale panneaux Minimale : 1060 | Minimale : 1440
(essai 500 x 500 mm : a+c
dar_rachement R (N/panneau) Moyenne : 1260 | Moyenne : 1710
statique)
Minimale : 1430 | Minimale : 1850
at+d
Moyenne : 1470 | Moyenne : 1890

@) a: profilés de maintien horizontal fixés tous les 30 cm ;

a
b : profilés de jonction de longueur 43 &4 47 cm ;

c : profilés de maintien vertical de longueur 20 cm fixés avec une cheville au milieu ;

d: proflles de maintien vertical de longueur 40 & 43 cm fixés avec deux chevilles espacées de
3

Les profilés et les chevilles pouvant étre utilisés sont décrits respectivement dans I'Annexe 6
et '’Annexe 2 (2/2) de cette ETE.

Largeur de fissure — Render Strip Tensile Test

Performance non déterminée.

Protection contre le bruit (EFAQO 5)

Performance non déterminée.

Economie d’énergie et isolation thermique (EFAO 6)

La résistance thermique et le coefficient de transmission thermique sont définis au
paragraphe 5.1.6 de 'ETAG 004.

Utilisation durable des ressources naturelles (EFAO 7)

Performance non déterminée.

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015 page 13 sur 25



cSTB

3.8  Aspects relatifs a la durabilité et a I'aptitude a 'usage

Adhérence apres vieillissement :

Systéeme d’enduit :
Couche de base armée + couche d’impression + Adhérence (MPa)
revétement de finition indiqué ci-dessous

-CREPITEX TR 1.5

-CREPITEX TR 2.0

-CREPITEX TR 2.5

-PANTIGRES n° 2

-CREPITEX Modelable

-CREPITEX Systéme Lisse 1.5
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0
-CREPITEX Systéme Lisse 1.5 Peinture
-CREPITEX Systéme Lisse 2.0 Peinture
-CREPI INITEX 2.0

-CREPI INITEX 2.5

-PANTI INITEX n°2

-SILIKAMAT TALOCHE 2.0
-SILIKAMAT TALOCHE 2.5

- SILIKAMAT Systeme Lisse 2.0

>0,08

4. Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des performances
(désignées ci-aprés par EVCP) appliqué, avec références a sa base juridique

Conformément a la Décision 97/556/EC (Décision de la Commission du 14 juillet 1997, L 229
du 20.8.1997, p. 15) modifiée par la Décision 2001/596/EC (Décision de la Commission du 8
janvier 2001, L 209 du 2.8.2001, p. 33)?, les systemes d’EVCP donnés dans le tableau
suivant s’appliquent :

Produit Usage prévu N(Il\:/zZZLcji(i(;)# ;ﬁsﬁ;s Systeme
dans des murs extérieurs A1, A2®), BW ou CW 1
soumis aux
. . . réglementations en matiére | - A1@, A2@ B®@ C@

Systéme d’isolation dlincendie -DEF o4

thermique extérieure par . (/-\,1 é E)®

enduit sur isolant (ETICS)
dans des murs extérieurs
non soumis aux | indifférent 2+
réglementations en matiére
d’incendie

@ Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production
entraine une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple un ajout de produits
ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

@ Produits/matériaux non couverts par la note 1.

©®)  Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux
des classes Al conformément a la Décision 96/603/CE de la Commission).

Les systéemes d’EVCP sont décrits dans I’Annexe V du Reéglement (UE) n° 305/2011, modifié
par le Reglement Délégué (UE) n° 568/2014.

2 Les Décisions sont publiées au Journal Officiel de [I'Union Européenne (JOUE); voir www.new.eur-
lex.europa.eu/oj/direct-access.html.
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5. Détails techniques nécessaires a la mise en ceuvre du systeme d’EVCP, tels
que prévus dans le DEE applicable

Les détails techniques nécessaires a la mise en ceuvre du systéme d’EVCP sont précisés
dans le plan de controle déposé au CSTB.

Le plan de contrdle est donné en Annexe 7. Le plan de contréle contenant des informations
confidentielles, I’Annexe 7 n’est pas incluse dans les parties publiées de cette ETE.

Délivré a Marne-la-Vallée le 15/12/2015
par
Charles BALOCHE, Directeur Technique du CSTB
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Panneaux fabriqués en usine, non revétus, en polystyréene expansé (PSE) conformes a la
norme EN 13163 et dont les caractéristiques sont définies dans le tableau suivant. La
surface des panneaux est homogéne et sans “peau”. La masse surfacique (kg/m?) dépend a
la fois de I'épaisseur du panneau et de la densité du PSE.

Réaction au feu / EN 13501-1

Classe E

Résistance thermique / EN 13163

Défini dans le marquage CE

Tolérances
dimensionnelles

Epaisseur / EN 823

T(1) [+ 1,0 mm]

Longueur / EN 822

L(2) [+ 2,0 mm]

Largeur / EN 822

W(2) [£ 2,0 mm]

Equerrage / EN 824

S(2) [£ 2 mm/m]

Ecart d’équerrage de I’épaisseur
Sd / EN 824

<2 mm/m

Planéité / EN 825

P(5) [ 5 mm]

Stabilité
dimensionnelle

A température et humidité spécifiées /
EN 1604 : 48 h a 70°C

DS (70,-)1 [£1%)]

A température et humidité spécifiées /
EN 1604 : 48 h a 70°C et 90 % HR

DS(70,90)1 [< 1%]

En conditions de laboratoire / EN 1603

DS(N)2 [+ 0.2%]

Absorption d’eau (immersion partielle) / EN 1609 — méthode A

< 1 kg/m?

EN 12086

Facteur de résistance a la diffusion de vapeur d’eau () /

20460

Résistance a la traction perpendiculaire aux faces
a l’état sec / EN 1607

TR 100 [> 100 kPa]

Résistance au cisaillement / EN 12090

SS20 [> 0,02 N/mm?]

Module de cisaillement / EN 12090

GM 1000 [> 1,0 N/mm?]

Raideur dynamique / EN 29052-1

Performance non déterminée

Résistance au flux d’air / EN 29053

Performance non déterminée

ETICS REVITHERM

Produit isolant pour ETICS collé ou fixé
mécaniquement par chevilles

ANNEXE 1 (1/2)
de 'ETA-05/0046 — version 2

ETA-05/0046 — version 2 du 15/12/2015

page 16 sur 25




CSTB

Panneaux fabriqués en usine, non revétus, a bords rainurés, en polystyrene expansé (PSE)
conformes a la norme EN 13163 et dont les caractéristiques sont définies dans le tableau
suivant. La surface des panneaux est homogéne et sans “peau”. La masse surfacique

(kg/m?) dépend a la fois de I'épaisseur du panneau et de la densité du PSE.

Réaction au feu / EN 13501-1

Classe E

Résistance thermique / EN 13163

Défini dans le marquage CE

Epaisseur / EN 823

+1,5mm

Longueur / EN 822

+1,0 mm

Tolérances

. : Largeur / EN 822
dimensionnelles

W(1) [£ 1,0 mm]

Equerrage / EN 824

S(2) [+ 2 %]

Planéité / EN 825

P(5) [< 5 mm]

A température et humidité spécifiées /
EN 1604 : 48 h a 70°C
Panneaux 500 x 500 mm

< 0,30 % et aucune valeur
individuelle > 0,35 %

Stabilité

h . A température et humidité spécifiées /
dimensionnelle

EN 12086

EN 1604 : 48 h & 70°C <0,25%

Panneaux 1000 x 500 et 1000 x 600 mm

En conditions de laboratoire / EN 1603 <0,15%
Absorption d’eau (immersion partielle) / EN 1609 — méthode A < 1 kg/m?
Facteur de résistance a la diffusion de vapeur d’eau () / 20 2 60

Résistance a la traction perpendiculaire aux faces
a I’état sec / EN 1607

TR 150 [> 150 kPa]

Résistance au cisaillement / EN 12090

SS20 [> 0,02 N/mm?]

Module de cisaillement / EN 12090

GM 1000 [> 1,0 N/mm?]

Raideur dynamique / EN 29052-1

Performance non déterminée

Résistance au flux d’air / EN 29053

Performance non déterminée

ETICS REVITHERM

Produit isolant pour ETICS fixé mécaniquement par
profilés

ANNEXE 1 (2/2)

de 'ETA-05/0046 — version 2
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Chevilles avec ETE conforme au Guide d’Agrément Technique Européen n° 014 (désigné
ci-aprés par ETAG 014). Les chevilles sont composées d’un corps en plastique avec rosace
de diametre 60 mm et d’'un clou ou d’'une vis en plastique ou en métal. Les catégories
d'utilisation et les résistances caractéristiques dans le support sont données dans 'ETE de
chaque cheville. La validité de 'ETE de la cheville doit étre vérifiée avant son utilisation.

Dénomination commerciale Référence de PETE | Montage® roRsiigglélzl\?fn:r?w)
Ejotherm NTK U ETA-07/0026 a
Spit ISO-60 ETA-04/0076 a =03
Ejotherm STR U 2G ETA-04/0023 a, b
Ejot H1 eco ETA-11/0192 a
Ejot H3 ETA-14/0130 a >0,6
BRAVOLL® PTH-EX ETA-13/0951 a
BRAVOLL® PTH-S ETA-08/0267 a, b

M a: montage “a fleur” ; b : montage “a coeur”.

De plus, toutes les chevilles avec une ETE conforme a 'ETAG 014 et présentant les
caractéristiques ci-dessous peuvent étre utilisées :

- diametre de la rosace > 60 mm ;
- raideur de la rosace > 0,3 kKN/mm conformément a TEOTA Technical Report n° 026 ;
- résistance de la rosace > 1,0 kN conformément a TEOTA Technical Report n° 026.

Ces caracteristiques, ainsi que les catégories d'utilisation et les résistances caractéristiques
dans le support, doivent étre données dans 'ETE de la cheville.

ETICS REVITHERM

ANNEXE 2 (1/2)
Chevilles pour isolant de 'ETA-05/0046 — version 2
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Chevilles avec ETE conforme au Guide d’Agrément Technique Européen n° 014. Les
chevilles sont composées d’'un corps en plastique avec collerette et d’'un clou ou d’une vis
en métal a téte plate, de dimensions adaptées au diamétre de perforation des profilés (cf.

Annexe 6).

Les categories d'utilisation et les résistances caractéristiques dans le support sont données
dans I'ETE de chaque cheville. La validité de 'ETE de la cheville doit étre vérifiée avant son

utilisation.

Dénomination commerciale

Référence de 'ETE

Ejotherm NK U

ETA-05/0009

Ejotherm SDK U

ETA-04/0023

Ejotherm SDF-K plus

ETA-04/0064

Spit Hit M

ETA-06/0032

ETICS REVITHERM

Chevilles pour profilés

ANNEXE 2 (2/2)
de 'ETA-05/0046 — version 2
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Treillis en fibres de verre :

- armature normale : avec taille de maille entre 3 et 6 mm ;

- armature renforcée: mise en ceuvre en complément de l'armature normale pour
améliorer la résistance aux chocs.

Résistance résiduelle apres Résistan'ce résigluelle
Dénominati Masse vieillissement (N/mm) MBS EIOnES
enomination surfacique vieillissement (%)™
commerciale 5
(9/m?)
Chaine Trame Chaine Trame
Armatures normales
ARMATURE 500
(R 131 A 101 C+) 166 > 20 >20 >50 >50
ARMATURE 500
(0161-CA) 156 > 20 > 20 > 50 > 50
ARMATURE 150
(R 131 A 102 C+) 161 > 20 >20 >50 >50
Armature renforcée
ARMATURE HR
(G-WEAVE 660L 710 > 20 > 20 >40 >40
55AB X 100 CM)

Bossage ».

(@) Pourcentage de la résistance a I'état initial.

- armature spéciale (ARMATURE a Bossage) (Annexe 4) : treillis préformé découpé dans
le treillis ARMATURE 500. Bande mise en ceuvre dans la rainure des « Panneaux ISO

ETICS REVITHERM

Treillis en fibres de verre

ANNEXE 3
de 'ETA-05/0046 — version 2
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Dimensions en millimétres

ETICS REVITHERM

ANNEXE 4
Description des types d’« Armature a Bossage » de 'ETA-05/0046 — version 2
pour « Panneaux ISO Bossage »
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Dimensions en millimétres

ETICS REVITHERM

ETICS collées et ETICS fixés mécaniquement , ANNEXE 5 (1/3) _
par chevilles - Description des panneaux PSE de 'ETA-05/0046 — version 2
« Spéciaux » Type W
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Dimensions en millimétres

ETICS REVITHERM

ETICS collés et ETICS fixés mécaniquement par ANNEXE 5 (2/3) _
chevilles - Description des panneaux PSE de 'ETA-05/0046 — version 2
« Spéciaux » Type U
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Dimensions en millimétres

ETICS REVITHERM

ETICS collés et ETICS fixés mécaniquement par ANNEXE 5 (3/3) _
chevilles - Description des panneaux PSE de 'ETA-05/0046 — version 2
« Spéciaux » Type V
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Profilés en polychlorure de vinyle (PVC) :

- profilés de maintien horizontal ;

- profilés de maintien vertical : longueur 0,20 m ou 0,40 a 0,43 m;
- profilés de jonction : longueur 0,43 a 0,47 m.

Résistance au déboutonnage des fixations des profilés = 500 N.

Profilés de maintien horizontal ou vertical

+-0.2
- 2.00
+-05
25.00 detail A
/
] ]
11.00
min
' + 1
24 .00
]
11.00
min
1 1

3 OO+£() 6 2 -@_ 3.00

+/-0.2

2.00

+/-0.6

--3.00""

Q60us
i
/ .
@ 53.00
|
20.00 min
1 1
[ ] ! I
i
+/-0.2
2.00
24.00""
R +/-0.6
Jo0z2 | ]300
200~ 1N
I C 1 o
‘ g ( l\_/\ i
11.00|[11.00
min min
+/-0.5 detail A
27.00
1

\J
+/-0.2
~H--2.00

Profilés de jonction

iR +/-0.2
+/-0.2
=200

Détail A

ETICS REVITHERM

Profilés en PVC pour isolant (dimensions en mm)
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